
2023 年 2 月《中国棉花协会国产棉质量差价表》     

正式发布                                                                              

根据《中国棉花协会国产棉质量差价表管理办法》规定，

现正式发布 2023 年 2 月《锯齿加工细绒棉质量差价表》、

《皮辊加工细绒棉质量差价表》和《长绒棉质量差价表》（单

位:元/吨）。 

依据 2023 年 1 月的棉花公检质量数据、中国棉花协会

棉花质量价差自动生成系统采集的棉花加工企业销售成交

价、纺织企业监测点的采集数据以及当月的中国棉花价格指

数，并征求业内相关专家的意见，与上月相比，2023 年 2月

《锯齿加工细绒棉质量差价表》、《皮辊加工细绒棉质量差

价表》和《长绒棉质量差价表》保持不变。 



 

 

 

2023 年 2 月锯齿加工细绒棉质量差价表 

                                                                                                                       单位：元/吨   

颜色级 长度（mm） 马克隆值 断裂比强度 长度整齐度 轧工质量 
异性纤维含量

（g/t） 
  

级别 

白棉 淡点污棉 淡黄染棉 黄染棉 

长度 差价 分级 分档 差价 分档 代号 差价 分档 代号 差价 分档 代号 差价 分档 代号 差价 

  

代

号 
差价 代号 差价 代号 差价 代号 差价   

一 11 300 12 -250 13 -700 14 -1300 32 900 A 级 A 100 很强 S1 300 很高 U1 300 

好 P1  100 无 N 500 

  

  

二 21 150 22 -500 23 -1100 24 -2450 31 600 

B 级 

B1 0 强 S2 100 高 U2 200 
  

  

三 31 0 32 -800 33 -1650   
30 400 

B2 0 中等 S3 0 中等 U3 0 

中 P2 0 

低 L 0 
  

29 150   

四 41 -300       
28 0 

C 级 

C1 -600 差 S4 -250 低 U4 -200 中 M -400 
  

27 -250   

五 51 -550       

26 -850 

C2 -150 很差 S5 -800 很低 U5 -600 差 P3 -300 高 H -700 

  

25 -1450   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 2 月皮辊加工细绒棉质量差价表 

                                                                                             单位：元/吨   

品级 长度（mm） 马克隆值 异性纤维含量（g/t) 

级别 差价 长度（mm） 差价 分级 分档 差价 分档 代号 差价 

1 350 32 900 

A 级 A 100 无 N 500 

2 200 31 600 

3 0 30 400 

B 级 

B1 0 低 L  0 
4 -250 29 150 

5 -700 28 0 

B2 0 中 M  -400 

6 -1150 27 -250 

7 -1700 

26 -850 

C 级 

C1 -600 

高 H  -700 

25 -1450 C2 -150 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 2 月长绒棉质量差价表 

   单位：元/吨  

品级 长度（mm） 马克隆值 异性纤维含量（g/t) 

级别 差价 长度（mm） 差价 分级 分档 差价 分档 代号 差价 

1 1000 39 1300 A 级 A 500 
无 N 500 

2 500 
38 900 

B 级 

B1 0 
37 500 

低 L  0 

3 0 
36 0 

B2 0 
35 -600 

中 M  -400 
4 -950 34 -2800 

C 级 

C1 -1100 

5 -2500 33 -3500 C2 -350 高 H  -700 


